«Элакор-ПУ» Тонер-пропитка.
Применяется для получения окрашенных прозрачных покрытий (лазурей).

Предназначен для нанесения на бетонные и другие минеральные основания, на деревянные поверхности.
Поставляется в виде концентрата 50:1.

Вводится в грунты и лаки «Элакор-ПУ»: 
Грунт, Грунт-2К/50, Грунт-2К/40, Грунт-25, Лак, Лак-60, Паркетный лак.
Вводится при нанесении 1-го слоя.

Для максимальной насыщенности вводится 1кг Тонер-пропитки на 50кг грунта (лака).

Необходимую насыщенность Вы определяете самостоятельно.

Способ применения.

Необходимое количество Тонер-пропитки  тщательно перемешиваем, используя дрель для перемешивания(800-1000 об/мин) с миксером. После перемешивания грунт (лак) сразу готов к применению.
